Для осуществления противолокационной маскировки объектов на их поверхность наносят тонкие покрытия из магнитодиэлектриков, обеспечивающие интерференционное гашение радиоволн. Определить наименьшую толщину покрытия из прессованного карбонильного железа ( = 4,  = 8), если объект облучается радиоволной с длиной волны  =3,2 см.

